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1. บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีสวนใหญมีการประกอบอาชีพเชิงเดี่ยวเพ่ือผลิตเปนการคา เชน 

การปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน และสวนผลไม เปนตน นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรท่ี

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการปลูกพืชผัก ไมผล พืชไร และไมยืนตนชนิดตาง ๆ แบบ

ผสมผสานไวใชประโยชน ซ่ึงในแตละปจะมีวัสดุเหลือท้ิงท่ีเปนมวลชีวภาพจํานวนมากและถูกกําจัดท้ิงโดยเปลา

ประโยชน ดังนั้น แนวทางการนํามวลชีวภาพมาเปลี่ยนสภาพและใสกลับลงดินจึงเปนการเพ่ิมความอุดม

สมบูรณของดิน ซ่ึงมวลชีวภาพหลานี้สามารถนํามาปรับปรุงดินได เชน การนํามวลชีวภาพมาผานกระบวนการ

แยกสลายดวยความรอนแบบชาและแบบเร็วท่ีมีการจํากัดออกซิเจน จะไดผลผลิตท่ีเปนของแข็งสีดําเรียกวา 

“ถานชีวภาพหรือ Biochar” ใชเปนวัสดุปรับปรุงดิน ทําหนาท่ีกักเก็บน้ํา เปนแหลงสํารองธาตุอาหาร ใชเปน

แหลงอาศัยของจุลินทรีย ปรับสภาพดินและชวยเพ่ิมการแลกเปลี่ยนไอออนบวก ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตดี

และใหผลผลิตสูงข้ึน ตลอดจนยังชวยกักเก็บคารบอนในดิน (พินิจภณ ปตุยะ และอนัญญา โพธิ์ประดิษฐ, 

2560) นอกจากนี้ ถานชีวภาพยังสามารถนํามาใชประโยชนในดานการบําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีปนเปอนโลหะหนัก

ได โดยการใชถานชีวภาพรวมกับดินท่ีปนเปอนโลหะหนัก ซ่ึงอาจเปนวิธีท่ีสามารถชวยลดความเสี่ยงของการ

กระจายตัวของโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมได  

ปจจุบันถานชีวภาพท่ีทํามาจากไมกระถินยักษไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากกระถินเปนพืช

ท่ีมีการเจริญเติบโตรวดเร็วและเติบโตไดดีในทุกสภาพพ้ืนท่ี แมในพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา เชน ในพ้ืนท่ีท่ี

มีความแหงแลงหรือพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมเปนระยะ และเปนวัตถุดิบท่ีสามารถหาไดในแตละทองถ่ิน ประชาชนนิยม

ปลูกตามหัวไรปลายนา เพ่ือไวใชประโยชน เชน การนําสวนของใบไปเปนอาหารเลี้ยงสัตว หรือนําสวนของเนื้อ

ไมไปใชแปรรูปเปนเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน หรือในทางอุตสาหกรรมนิยมนําไปเผาเพ่ือใหพลังงาน ซ่ึง

ภายหลังจากการนําไปใชประโยชนแลวนั้นทําใหมีเศษไมกระถินเหลือท้ิงเปนจํานวนมาก รวมท้ังเม่ือถึง

ระยะเวลาหนึ่งเม่ือตนไมมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ตองมีการตัดแตงก่ิงไมเพ่ือใหเกิดความสวยงามของพ้ืนท่ี หรือ

รูปทรงของตนไมเหลานั้น โดยประชาชนสวนใหญจะนําไปท้ิงหรือไมก็เผาไฟท้ิง ซ่ึงไมกอใหเกิดประโยชนกับ
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พ้ืนท่ีและยังทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น จึงไดเกิดแนวคิดในการนํามวลชีวภาพจากไมกระถินเหลือท้ิงมา

ใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 

2. ไมกระถินยักษสูถานชีวภาพ (เจษฎา เหลืองแจม, 2527) 

กระถินยักษ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Leucaena leucocephala อยูในวงศ LEGUMINOSAE เปนพืช

ตระกูลถ่ัว มีถ่ินกําเนิดในอเมริกากลางทางตอนใตของประเทศเม็กซิโก และเริ่มแพรเขามาในประเทศแถบ

เอเชียครั้งแรกเม่ือสมัยท่ีสเปนปกครองฟลิปปนส (ค.ศ. 1565-1825) และถูกนําเขามาปลูกในประเทศไทย

ในชวงสมัยอยุธยา (กรมปาไม, 2556) ปจจุบันมีการปลูกอยางกวางขวางในประเทศไทย มีมากกวา 100 สาย

พันธุ บางสายพันธุเปนไมยืนตน บางสายพันธุเปนไมพุม เนื่องจากกระถินยักษสามารถกระจายพันธุได

กวางขวาง จึงมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องขนาดและรูปราง ท้ังนี้สามารถจําแนกพันธุกระถินยักษได 3 

กลุม (ดังรูปท่ี 1) คือ 1) พันธุฮาวาย (Hawaiian type) จัดเปนพันธุไมพุมเตี้ย สูงประมาณ 5 เมตร ออกดอก

ขณะท่ีตนยังออนและออกดอกตลอดป 2  พันธุซัลวาเดอร (Salvador type หรือ Giant type) อาจเรียกวา 

พันธุกัวเตมาลาหรือกระถินยักษฮาวาย จัดเปนไมยืนตน สูงประมาณ 20 เมตร มีใบ ฝกและเมล็ดใหญ ไมมีก่ิง

กาน ออกดอกไมสมํ่าเสมอและไมมีฤดูท่ีแนนอน โดยจะใหดอกนาน ๆ ครั้ง และ 3) พันธุเปรู (Peruvian type 

หรือ Peru type) จัดเปนไมยืนตนสูง 15 เมตร คลายพันธุซัลวาเดอร แตมีก่ิงกานใหญ และแตกก่ิงกานมาก

บริเวณโคนลําตน ปริมาณใบตอตนมาก สามารถนํามาใชเปนพืชอาหารสัตวไดดี และจะใหดอกนาน ๆ ครั้ง 

 

 
รูปท่ี 1 การจําแนกลักษณะสายพันธุของกระถินยักษ (ก) พันธุฮาวาย (ข) พันธุซัลวาเดอร และ (ค) พันธุเปรู 

ที่มา: https://agroforestry.org/free-publications/traditional-tree-profiles 

 

 2.1 การใชประโยชนจากไมกระถิน 

       กระถินยักษสามารถนํามาใชประโยชนไดในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน สามารถใชเปนอาหารสัตว

และนิยมใชยอดออนและฝกออนมารับประทาน เมล็ดใชปรุงอาหาร ลําตนใชทําไมแปรรูปและเยื่อกระดาษ 

เนื่องจากมีลิกนินต่ํา แตมีไฟเบอรสั้นกวาไมสน กระดาษท่ีทําจากกระถินยักษจึงมีความแข็งแรงตอการฉีดขาด 

หรือนําไปทําไมเพ่ือพลังงาน เนื่องจากมีการเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง และสามารถตัดแตกหนอไดงาย โดย
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สามารถตัดเพ่ือนําไปใชเปนพลังงานชีวมวลเม่ืออายุ 1-2 ป นอกจากนี้ ยังชวยปรับปรุงดิน เนื่องจากเปนพืช

ตระกูลถ่ัว และมีแบคทีเรียจําพวกไรโซเบียมอาศัยอยูท่ีบริเวณรากจึงสามารถชวยเพ่ิมไนโตรเจนในดิน  

 

 2.2 การแปรรูปเปนถานชีวภาพจากไมกระถิน 

      ประเทศไทยมีวิถีชีวิตผูกพันกับการใชถานเพ่ือการหุงตมมาตั้งแตสมัยอดีต แตถูกนํามาใชเปนสาร

ปรับปรุงดินนอยมาก ยกเวนการใชข้ีเถาถานนําไปใชใสดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินเทานั้น ดังนั้น 

แนวคิดการผลิตถานชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติชวยปรับปรุงบํารุงดินและฟนฟูพ้ืนท่ีปนเปอนโลหะหนัก จึงคาดวาจะ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชประโยชนจากถานชีวภาพไดมากข้ึน ซ่ึงกระบวนการผลิตถานชีวภาพนั้น ใช

อุปกรณ (รูปท่ี 2) และมีแผนผังข้ันตอนการเผาท่ีไมยุงยาก (รูปท่ี 3) ดังนี้  

 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางเตาเผาถานชีวภาพของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และบริษัท ไฟเบอร รีสอรซ เอ็นเนอรยี่ คอรปอรเรชั่น จํากัด 

ภาพโดย: อโณทัย โกวิทยววิัฒน 
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รูปท่ี 3 แผนผังแสดงข้ันตอนการเผาถานชีวภาพ (พินิจภณ ปตุยะ และคณะ, 2560) 

 

 

 
 



วารสารส่ิงแวดลอม, ปที่ 23 (ฉบับที่ 4), 2562 
 

5 
 

เนื่องจากถานชีวภาพมีน้ําหนักเบาประมาณ 1/3 ของน้ําหนักวัสดุกอนท่ีจะทําการเผา การนําไปใชใน

พ้ืนท่ีการเกษตรตองทําใหมีขนาดเล็กลง โดยการบดหรือยอยใหมีขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เม่ือผสม

คลุกเคลากับดินจะงายและชวยดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดเร็วข้ึน ถาขนาดของถานชีวภาพใหญเกินไป ภายใน

มีรูพรุนมากกวาถานชีวภาพจะดูดซับน้ําจนอ่ิมตัวตองใชระยะเวลานาน หรือหากมีอากาศอยูภายใน เม่ือใหน้ํา

พืชมากเกินหรือมีฝนตกหนักจะทําใหกอนของถานชีวภาพลอยอยูหนาดินและถูกน้ําพัดพาไดงาย ดังนั้น หากใช

ในดานการบําบัดพ้ืนท่ีปนเปอนโลหะหนักควรบดใหมีขนาดเล็กลง หรือนอยกวา 2 มิลลิเมตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

ผิวสัมผัสใหสามารถดูดซับโลหะหนักหรือสารมลพิษไดดียิ่งข้ึน (Pituya และคณะ, 2017) 

 

3. ถานชีวภาพ คืออะไร? 

ถานชีวภาพ (Biochar) คือ ถานท่ีผลิตจากมวลชีวภาพหรือสารอินทรียท่ียอยสลายไดจากธรรมชาติ

เชน เศษไมใบไม หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ไมวาจะเปนตอซัง ซังขาวโพด เปลือกถ่ัว เปลือกผลไม ชานออย 

หญาเนเปยร ไมกระถิน แมกระท่ังมูลสัตวนํามาผานกระบวนการเผาไหมท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิและอากาศ

หรือจํากัดอากาศใหเขาไปเผาไหมนอยท่ีสุด (ดังรูปท่ี 4 ซ่ึงกระบวนการเผาไหมนี้ เรียกวา “การแยกสลายดวย

ความรอน (Pyrolysis ” มีการดําเนินการอยู 2 วิธี คือ 1 การแยกสลายดวยความรอนแบบ ชา (Slow 

Pyrolysis) และ 2) การแยกสลายดวยความรอนแบบเร็ว (Fast Pyrolysis) โดยการผลิตถานชีวภาพดวยวิธีการ

แยกสลายแบบชาท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 500 องศาเซลเซียส จะไดผลผลิตของถานชีวภาพมากกวา 50% แตจะใช

เวลาเปนชั่วโมง ซ่ึงตางจากวิธีการแยกสลายอยางเร็วท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 700 องศาเซลเซียส ซ่ึงใชเวลาเปนวินาที 

ผลผลิตท่ีไดจะเปนน้ํามันชีวภาพ (Bio-Oil 60% แกสสังเคราะห (Syngas) ไดแก H2, CO และ CH4 รวมกัน 

20% และถานชีวภาพ 20% (Fischer และคณะ, 2005) 

 

 
รูปท่ี 4 ลักษณะของถานชีวภาพจากไมกระถินยักษจากกลอง Scanning Electron Microscope (SEM)  

(ก) ถานชีวภาพจากชานออย กําลังขยาย 8,000 เทา (ข) ถานชีวภาพจากหญาเนเปยร กําลังขยาย 8,000 เทา 

และ (ค) ถานชีวภาพจากไมกระถินกําลังขยาย 1,000 เทา 
ภาพโดย: อโณทัย โกวิทยววิัฒน 
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ถานชีวภาพ (Biochar) มีความหมายแตกตางจากถานท่ัวไป (Charcoal) ตรงท่ีจุดมุงหมายของการใช

ประโยชน โดยถานท่ัวไป คือ ถานท่ีใชเปนเชื้อเพลิง แตถานชีวภาพ คือ ถานท่ีใชประโยชนเพ่ือปรับปรุงดินและ

กักเก็บคารบอนในดิน จากการแยกสลายมวลชีวภาพดวยความรอนจะไดคารบอนถึง 50% ของคารบอนท่ีมีอยู

ในมวลชีวภาพ คารบอนท่ีไดจากการเผามวลชีวภาพจะเหลือเพียง 3% และจากการยอยสลายโดยธรรมชาติ

หลังจาก 5-10 ป จะไดคารบอนนอยกวา 20% ท้ังนี้ปริมาณของคารบอนท่ีไดจะข้ึนกับชนิดของมวลชีวภาพ 

สําหรับอุณหภูมิจะมีผลนอยมากถาอยูระหวาง 350-500 องศาเซลเซียส (Lehmann, 2006) 

 

4. สมบัติของถานชีวภาพ  

วัสดุท่ีเปนสารอินทรียเม่ือนํามาผานกระบวนการแยกสลายดวยความรอน หรือผานกระบวนการเผา

ไหมแลว จะไดถานชีวภาพท่ีมีองคประกอบของคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร และข้ีเถา 

แตจะเปลี่ยนแปลงไดตามชนิดของวัตถุดิบท่ีนํามาทําถานชีวภาพ เม่ือนํามาใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ถานชีวภาพ

จะชวยปรับสภาพดิน มีสถานะเปนประจุลบสามารถดูดซับหรือจับธาตุอาหารท่ีเปนประจุบวกไดดี ชวยทําให

ดินมีธาตุอาหารท่ีอุดมสมบูรณ เม่ือทําการเพาะปลูกพืชจะชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี  

นอกจากนี้ถานชีวภาพยังมีสมบัติท่ีสําคัญคือ มีพ้ืนท่ีผิวภายในมาก โดยมีคาประมาณ 10-400 ตาราง

เมตรตอกรัม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุดิบและอุณหภูมิท่ีใชในการเผา ถานชีวภาพยังมีความคงตัวสูง ยอย

สลายไดชา จึงชวยกักเก็บคารบอนไวในดินไดอยางยาวนานและไมทําปฏิกิริยากับสารใด ๆ ดวยลักษณะทาง

กายภาพมีประจุไฟฟาและมีความพรุนสูง จึงสามารถกักเก็บน้ําและเปนท่ีอยูอาศัยของจุลินทรีย ซ่ึงเปนตัวสราง

สารอาหารในดิน ทําใหดินชุมชื่น อุดมสมบูรณ และชวยสรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศน (พินิจภณ ปตุยะ 

และคณะ, 2560) 

ถานชีวภาพมีคารบอนเปนองคประกอบโดยน้ําหนักสูงกวาธาตุชนิดอ่ืน ๆ และไมเกิดการแปรสภาพ

เปนคารบอนไดออกไซด เนื่องจากไมไดผานการสัมผัสกับออกซิเจนขณะใหความรอน อีกท้ังคารบอนเปน

สารอะโรมาติกท่ีมีลักษณะเปนวงแหวนคารบอน 6 อะตอม ท่ีเชื่อมตอกันดวยพันธะโคเวเลนส โดยไมมี

ออกซิเจนและไฮโดรเจนท่ีสงผลตอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและทําใหเกิดหมูฟงชันตาง ๆ ดวยลักษณะ

ดังกลาว ทําใหคารบอนท่ีเปนองคประกอบในถานชีวภาพมีความเสถียรสูง จึงสามารถเก็บกักไวในดินไดเปน

ระยะเวลายาวนาน มีโครงสรางท่ีเหมาะสมตอการนํามาใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน เปนท่ีอยูอาศัยของ

จุลินทรีย และเปนแหลงกักเก็บอาหารและความชื้น อีกท้ังลักษณะโครงสรางท่ีมีผิวสัมผัสมาก มีลักษณะเปน

ประจุลบบริเวณผิวสัมผัส สงผลใหชวยเพ่ิมคาการแลกเปลี่ยนประจุบวกภายในดิน (Cation Exchange 

Capacity; CEC) กับธาตุอาหารท่ีมีลักษณะเปนประจุบวก จึงเปนอีกหนึ่งชองทางของการสะสมธาตุอาหาร

ใหกับพืช ดวยสมบัติของถานชีวภาพท่ีมีคาความเปนกรด-ดางสูง จึงชวยลดคาความเปนกรดของดินได 

โดยเฉพาะดินท่ีเสื่อมสภาพ และมีการสะสมของสารเคมีเปนระยะเวลานาน (กันยาพร ไชยวงศ และสิทธิบูรณ 

ศิริพรอัครชัย, 2016) 
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ถานชีวภาพสามารถใหประโยชนไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน คือ 1) ชวยปรับปรุงดิน 2) ลดกาซ

เรือนกระจก 3) ผลิตพลังงานทางเลือก 4) จัดการของเสียซ่ึงไดแกชีวมวล 5) การแกปญหาความยากจน เชน 

ชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีและเพ่ิมรายไดจากผลผลิตดานการเกษตร ถานชีวภาพยังชวยจัดการปญหา

สิ่งแวดลอม เชน การนําถานชีวภาพไปใชประโยชนในดานการเปนตัวดูดซับสารปนเปอนตาง ๆ เชน โลหะหนัก 

ในตัวกลางทางสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนดินหรือน้ํา เปนตน (อรสา สุกสวาง, 2552; Lehmann, 2006) 

 

5. ถานชีวภาพกับการประยุกตใชฟนฟูดินปนเปอนโลหะหนัก 

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของมนุษยในปจจุบันมัก

กอใหเกิดปญหาการปนเปอนสารโลหะหนักในตัวกลางทางสิ่งแวดลอม อาทิ ดิน ตะกอนทองน้ํา น้ําผิวดิน และ

น้ําใตดิน อันสงผลกระทบท้ังทางตรง และทางออมตอมนุษย พืช และสัตว โดยเฉพาะกิจกรรมการทําเหมืองแร

ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการปนเปอนสารมลพิษสูสิ่งแวดลอม (พันธวัศ สัมพันธพานิช, 2558) และเม่ือมีการขุด

สินแรออกมาใชประโยชน จึงเปนสาเหตุหนึ่งในการกระตุนใหสารโลหะหนักดังกลาวออกสูสิ่งแวดลอม 

ประกอบกับเกิดการชะลางจากน้ําฝนและ/หรือการรั่วซึมจากบอกักเก็บกากโลหกรรม สงผลใหมีการปนเปอน

โลหะหนักในพ้ืนท่ีเหมืองแรและบริเวณโดยรอบ กอใหเกิดปญหาดินและบอกักเก็บกากโลหกรรมมีการปนเปอน

โลหะหนักหลายชนิด อาทิ สารหนู แมงกานีส ตะก่ัว และแคดเมียม เปนตน หากโลหะหนักดังกลาวเกิดการ

ปนเปอนและเขาสูรางกายอาจทําใหเกิดอันตรายตอมนุษยได (ธัญญาภรณ สุรภักดี, 2553; สิตาวีร ธีรวิรุฬห, 

2560) 

การประยุกตใชถานชีวภาพเพ่ือการบําบัดโลหะหนักท่ีปนเปอนในดินตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ 

และปจจัยตาง ๆ ไดแก ชนิดของวัสดุ ขนาด ระยะเวลา และอุณหภูมิในการผลิต (Fellet และคณะ, 2014)  

ปจจุบันมีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชถานชีวภาพจํานวนมาก ยกตัวอยาง เชน งานวิจัยของ He และ

คณะในป 2017 ท่ีทําการศึกษาผลของถานชีวภาพท่ีทําจากหญาเนเปยรใชในการบําบัดแคดเมียมท่ีปนเปอน 

ในดินดวยพืชกวางตุง (Brassica parachinensis) โดยทําการเตรียมถานชีวภาพท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน ไดแก 

300, 400 และ 500 องศาเซลเซียส และทําการเติมถานชีวภาพในดินท่ีปลูกพืชในอัตรา 0, 1, 3 และ 5 

เปอรเซ็นต พบวา การเติมถานชีวภาพสามารถทําใหคาความเปนกรด-ดาง และคาการนําไฟฟาเพ่ิมข้ึน และ

ปริมาณแคดเมียมท่ีดูดดึงโดยพืชลดลง คามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยลดลงมากท่ีสุด 66 

เปอรเซ็นตจากการเติมถานชีวภาพ 5 เปอรเซ็นตท่ีเตรียมในอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส จึงสามารถสรุปไดวา 

ถานชีวภาพท่ีทําจากหญาเนเปยรมีศักยภาพในการแกไขปญหาดินปนเปอนแคดเมียมได โดยสามารถยับยั้งการ

เคลื่อนท่ีของแคดเมียมในพืชจากสวนใตดินไปยังสวนท่ีอยูเหนือดินได  

ป 2016 Brendova และคณะ ไดทําการศึกษาผลของถานชีวภาพในการชวยลดการเคลื่อนท่ีดินท่ี

ปนเปอนแคดเมียม 43 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และสังกะสี 4,340 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมโดยปลูกตนหลิว (Salix 

babylonica L.) และเติมถานชีวภาพท่ีทําจากกะลามะพราวในอัตราท่ีตางกัน คือ 0, 5, 10 และ 15 

เปอรเซ็นตตอน้ําหนักของดิน พบวา ถานชีวภาพสามารถตรึงแคดเมียมและสังกะสีไดสูงและพืชมีการดูดดึง
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ลดลง จึงสามารถสรุปไดวา ถานชีวภาพสามารถชวยปรับปรุงผลผลิตพืช และเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟนฟูดิน

ปนเปอนได  

นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลของถานชีวภาพจากเหงามันสําปะหลังตอการดูดดึง

แคดเมียมและสังกะสีของตนถ่ัวเขียว (Vigna radiata L.) ท่ีเจริญเติบโตในอัตราของถานชีวภาพท่ีตางกัน 

ไดแก 0, 5, 10 และ 15 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก โดยทําการทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห และวิเคราะห

ปริมาณของแคดเมียมและสังกะสีในพืชและดิน โดยพบวา ท่ีอัตราของถานชีวภาพ 10 เปอรเซ็นต ตนถ่ัวเขียวมี

การเจริญเติบโตและใหผลผลิตมากท่ีสุด โดยแคดเมียมและสังกะสีมีคาความสามารถในการนําไปใชประโยชน

ไดของพืช (Cadmium and Zinc Bioavailability) ในดินลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ือมีการเพ่ิมอัตราสวนของ

ถานชีวภาพ อีกท้ังยังพบวา ปริมาณการดูดดึงสังกะสีในตนถ่ัวเขียวมีคาลดลง แสดงใหเห็นวา การใชตนถ่ัวเขียว

รวมกับถานชีวภาพเปนวิธีท่ีเหมาะสมในการสงเสริมการตรึงสังกะสีในพืชไดอยางมีประสิทธิภาพ (Prapagdee 

และคณะ, 2014) 

 

6. บทสรุป  

 แนวคิดของการประยุกตใชถานชีวภาพจากไมกระถินยักษท่ีเหลือใชเปนจํานวนมาก สามารถนํามา

สรางเปนมูลคาและประโยชนในดานการบําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีปนเปอนโลหะหนักได อีกท้ังยังเปนวิธีการท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม สามารถชวยปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสรางของดิน ชวยใหดินมีรูพรุน และเพ่ิมอากาศใน

ดินใหมากข้ึน โดยถานชีวภาพจะทําหนาท่ีในการกักเก็บธาตุอาหารและความชื้นของดินไดนานข้ึน ทําใหดินมี

ความอุดมสมบูรณ ชวยเพ่ิมผลผลิต และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกสูบรรยากาศ อีกท้ังชวยลดการใช

สารเคมีทางการเกษตร ทําใหเกษตรกรและผูบริโภคมีอาหารท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ และเปนวิธีการท่ีสามารถใช

แกปญหาพ้ืนท่ีปนเปอนโลหะหนักไดอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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